Betoniparvekkeiden vaurioituminen

pillisimmin  betoni-
elementtiparvekkeet on
tuettu kantavien pielisei-
nien, pilarien tai ulkoseinin
kantavan ulkokuoren vilityk-
selli perustuksilleen. Niin
muodostuva parveketorni voi
olla rakennuksen rungosta ul-
koneva tai sisidnvedetty. Tillai-
set rakennuksen ulkopuoliset
parveketornit ovat olleet yleisin
parvekerakenne 1960-luvun lo-
pulta alkaen aina ndihin pdiviin
saakka.
Elementtiparvekkeissa kaik-
ki rakenneosat on tyypillisesti

toteutettu betonielementeisti.

Elementtirakenteinen parveke
voi muodostua erillisistd laatta-
ja kaide-elementeistd tai laatta
ja kaide on voitu valmistaa yh-
teenvalettuina.

Parvekelaatat on tyypillises-
ti tuettu pieliseinien pailtd ja
liitokseen kohdistuvat voimat
vilitetddn tyypillisesti joko har-
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Suomalaisten asuinkerrostalojen parvekkeet ovat tyypil-
lisesti olleet betonirakenteisia. Eniten betoniparvekkeita on
rakennettu 1960-luvun lopulta lahtien ns. elementtirakenta-
miskauden aikana, jolloin betoniparvekkeita on rakennettu
kaikkiaan vajaa miljoona kappaletta.

Suojahuokossuhteet parvekerakenteissa, n = 1908
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Kuva 1: Suojahuokossuhdeja-
kaumat kaikissa BeKo-tieto-
kannan parvekerakenteissa
(Weijo 2008).

jaterdstartuntojen ja -lenkkien
avulla tai hitsausliitoksin.
Parvekelaattojen pdit ovat
joko pieliseinien ulkopinnan
tasalla tai tukeutuvat alapuoli-
sen pielielementin ylipdihin
muodostettuun hyllyyn, jolloin
laattaclementtien pait eivit
ndy ulospiin. Parveketornit on
sidottu sivusuunnassa kaatumi-
sen estimiseksi kerroksittain
pieliseinistiin terisosin poikit-
taisiin viliseiniin tai parveke-
laatoista vilipohjalaattoihin.
Elementtiparvekkeet on yleen-
si tehty ilman varsinaista ve-
deneristystd. Kallistukset on
tavallisesti muotoiltu laattaan
muotin avulla (valu ylosalaisin).
Erillisti kallistusbetonia on kiy-
tetty harvoin. Vedenpoisto voi
olla jirjestetty suoraan laatan ja
kaiteen vilisti alas, ns. ulosheit-
toputken vilitykselld yleensd
kaiteen lipi tai syOksytorven
avulla parvekelaatan nurkasta.
Hallitsematon tai huonosti toi-
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Omilla perustuksilla olevia par-
vekkeita.
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miva vedenpoisto on voinut
nopeuttaa vaurioiden synty-
mistd.

Betonijulkisivuista poiketen
parvekkeet ovat kantavia ra-
kenneosia, jolloin rakenteiden
turvallisuus on otettava huomi-
oon myo0s vaurioiden etenemi-
sessd ja korjausajankohdan va-
linnassa. Thmisten turvallisuus
ja terveys eivit saa vaarantua
missdin vaiheessa.

Betonin
pakkasrapautuminen

Pakkasrapautuminen aiheu-
tuu betonin huokosverkostossa
olevan veden jaitymislaajene-
misen aiheuttamasta hydrauli-
sesta paineesta. Huokosverkos-
toon paisee vetti esimerkiksi
viistosateen ja sulavan lumen
vaikutuksesta. Talvikautena
rakenteen kuivuminen on hi-
dasta alhaisesta limpotilasta,
korkeasta ilman suhteellisesta
kosteudesta ja vihiisestd aurin-
gon siteilystd johtuen.Yleisesti
veden poistuminen haihtumal-
la kylmien betonirakenteiden
huokosverkostosta on huomat-
tavan hidasta kastumiseen ver-
rattuna.

BeKo-tietokannan mukaan
silmdmaiiriisesti havaittavia ra-
pautumavaurioita on kuntotut-
kimushetkelld esiintynyt lihes
30 prosentissa tutkituista 925
rakennuksessa. Pddosin rapau-
tumavauriot ovat paikallisia,
noin 20 prosenttia, laaja-alaista
pitkille edennytti rapautumaa
esiintyy alle 6 prosentissa koh-
teista. Noin 70 prosentissa tut-
kituista parvekkeista ei esiinny
ollenkaan silmidmairiisesti ha-
vaittavia rapautumavaurioita.

Tyypillisimmin pakkasrapau-
tumaa on havaittu parvekkeiden
pielielementtien etureunoissa,
jotka saavat eniten viistosadera-
situsta sekd usein my0s paikal-
lisesti korkeaa kosteusrasitusta
huonosti toimivan vedenpois-
ton seurauksena.

Koko tietokannan kaikista
parvekerakenteista (pieliele-
mentit, laatat ja kaiteet) 59

30 KIINTEISTOPOSTI 7/2010

Suojahuokossuhteet eri rakennusvuosina, n = 1905
80 %
70%
60 %
50%
40 % _ E<Q,10
30% ~ E0,10-0,14
20% ~ m0,15-0,19
10% i 20,20
0%
ennen 1968-19711972-19751976-19791980-19831984-1987 vuoden
vuotta 1988
1967 jalkeen

Kuva 2: BeKo-tietokannan parvekerakenteiden suojahuokossuhteet jaoteltuna nelivuotiskausittain
(Weijo 2008). Ohjeistus betonin lisdihuokostuksesta annettiin 1976 ja testausmenetelmdt 1980.
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Kuva 3: Betonin keskimaddrdinen karbonatisoituminen vaihtelee huomattavasti parvekkeen raken-
neosan mukaan. Merkittdvimpid tekijoitd vaihtelulle ovat betonin laatu, betonin pintakdsittely sekd

rakenteen saama saderasitus.

prosentissa suojahuokossuhde
p, on alle 0,10, eli niissi ei ole
ollenkaan toimivaa suojahuo-
kostusta. Betonin pakkasenkes-
tivyys tidyttid betoninormien
vaatimuksen vain 10 prosen-

tissa parvekkeista (p, = 0,20).

Pakkasenkestivyyden suhteen
tilanne on huonoin parvekkeen
pielielementeissi, joista 69 pro-
sentissa suojahuokossuhde p,
on alle 0,10. Vastaavasti laatas-
sa 57 prosenttia ja kaiteessa
47 prosenttia alittaa suojahuo-
kossuhteen 0,10. Tima tukee

havaintoa pakkasrapautumisen
esiintymisestid tyypillisimmin
juuri pielielementeissi.

Niissd ndytteissi, joissa suoja-
huokossuhde on ollut hyvin al-
hainen, on suurella todennikoi-
syydelld havaittu myo6s pitkille
edennytti pakkasrapautumaa
tarkemmilla tutkimusmenetel-
milld tarkasteltuna. Tapauksis-
sa, joissa suojahuokossuhde p,
on ollut = 0,20 ei rapautumaa
ole esiintynyt. Betoninormien
vaatimuksen tiyttivd betoni
on siten ollut riittivin hyvin

pakkasenkestivii.

Betoniparvekkeiden huo-
nosta pakkasenkestivyydesti
huolimatta pitkille edennytti
silmin havaittavaa pakkasra-
pautumista on kuntotutkimus-
hetkelld esiintynyt tilanteeseen
nihden melko vihidn. Ehjilld
maalipinnalla on ollut merkit-
tivi sadeveden imeytymistid
betonin huokosverkostoon hi-
dastava vaikutus.

Timi vahvistaa aiempia tut-
kimustuloksia, joiden mukaan
laastipaikkauskorjauksilla ja



sadeveden imeytymistd hi-
dastavilla ns. suojaavilla maa-
lipinnoitteilla on mahdollista
saavuttaa huomattavasti lisdi
kiyttoikdd olemassa oleville
betoniparvekkeille.

Raudoitteiden
korroosio

Silmidmaariisesti havaittavia
raudoitteiden korroosiovauri-
oita on kuntotutkimushetkelld
esiintynyt yli 65 prosentissa tut-
kituista parveke-elementeisti.
Pidosin korroosiovauriot ovat
paikallisia, noin 50 prosenttia,
laaja-alaista korroosiota esiintyy
kuitenkin reilussa 15 prosentis-
sa kohteista.Vajaassa 35 prosen-
tissa tutkituista parvekkeista ei
ole esiintynyt silmdmairiisesti
havaittavia korroosiovaurioita
kuntotutkimushetkelli.

Parvekerakenteissa korroo-
siovauriot ovat aiheutuneet
lihes yksinomaan betonin kar-
bonatisoitumisen seurauksena,
korroosion kannalta kriittinen
mairi klorideja ylittyi vain nel-
jassi kohteessa. Betonin karbo-
natisoituessa korroosio alkaa
ensin lihimpinid ulkopintaa
olevissa raudoitteissa. Raudoit-
teiden korroosio on yleisintd
pielielementtien pieliteriksissid,
jotka saavat tyypillisesti myOs
eniten saderasitusta.

Parvekerakenteiden betonin
keskimiiriinen karbonatisoi-
tumisnopeuden vaihtelu on
pienempidid kuin julkisivujen
tapauksessa. Keskimdiriinen
karbonatisoitumisnopeus on
1980-luvun parvekkeissa vain
hieman hitaampaa kuin 1960-
ja 1970 -lukujen parvekkeissa.

Parvekelaatoissa on kiytet-
ty korkeamman lujuusluokan
betonia kuin esimerkiksi julki-
sivuissa elementtirakentamisen
alusta lihtien. Tilld on haettu
rakenteelle vesitiiviyttd. Parvek-
keiden betonipinnat ovat ylei-
sesti maalipintaisia, joka olles-
saan ehji vastustaa tehokkaasti
hiilidioksidin tunkeutumista
betoniin ja siten hidastaa kar-
bonatisoitumista.

1990-luvun parvekkeiden
karbonatisoitumisnopeus on
selviasti pienempi kuin aikai-
sempien vuosikymmenten ra-
kenteissa. Syyni tihin on beto-
nin lujuusluokkatason yleinen
nostaminen kaikissa element-
tityypeissi, jolloin betonit ovat
tiiviimpid ja karbonatisoituvaa
ainetta eli sementtid on kay-
tetty enemmin. Myds parvek-
keiden maalipinnat ovat olleet
yleisesti vield ehjid ja hyvikun-
toisia kuntotutkimushetkelld.

Keskimairiiselld karbonati-
soitumisnopeudella on huo-
mattavan
parveke-elementtityypin mu-
kaan.Timin lisiksi vaihtelu on
suurta my9os elementtityyppien
sisdlld.

Betoni karbonatisoituu sel-
vdsti nopeimmin laatan ala-
pinnasta. Karbonatisoituminen
on saavuttanut laattojen ala-
pintojen teriksid laajalti koko
BeKo-tietokannan parvekkeis-
sa. Karbonatisoituminen on
laattojen alapinnassa edennyt
nopeasti, koska alapinnan maa-
li on yleisesti hyvin huokoista
ja lipdisevii, eikd betonin huo-
kosverkosto ole voinut tiyttyd
sadevedesti, jolla on karbona-
tisoitumista hidastava vaikutus.
Betonilaatan alhaisesta kosteu-
desta johtuen raudoitteiden
korroosio on ollut kuitenkin
hidasta.

Laatan yliapinta on tyypilli-
sesti maalattu tiiviilldi maalilla,
joten karbonatisoituminen
ylipinnassa on ollut vastaavas-
ti hidasta. Laatan ylipinnan
maalikalvon ehjind pysyminen
on ensiarvoisen tirkedd laatan
kosteuspitoisuuden pitimisek-
si alhaisena. Parvekelaatan kos-
teuspitoisuus ja erityisesti vesi-
vuodot laatan lipi vaikuttavat
oleellisesti laatan alapinnan
raudoitteiden korroosionopeu-
teen. Tdstd syysti parvekelaat-
tojen ylipinta usein vedene-
ristetddn parvekekorjausten
yhteydessi.

Teriskorroosio voi kiynnis-

suurta vaihtelua
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Opas julkisivukorjauksen lapivientia varten

JUKO-aineistolla pyritddn parantamaan julkisivukorjaushank-
keen onnistumisen edellytyksid. Korjausopas tarjoaa korjaus-
hankkeen eri osapuolille asiaan liittyvia ohjeita ja toiminta-
malleja hyddynnettdvaksi korjaushankkeen eri vaiheissa.
Kasikirjan ensimmaisessa osassa esitellaan tyypillisen julkisivu-
korjaushankkeen lapivieminen asunto-osakeyhtion nakokul-
masta. Toisessa osassa esitellaan eri korjaustavat ja niiden so-
veltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin.
Yleisimmista korjaustavoista on laadittu lisaksi tarkempia
suunnitteluohjeita 1ahinna korjaussuunnittelijoiden kayt-
toon.

Tilaukset:
info@julkisivuyhdistys.fi tai

sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

Julkisivuyhdistys
— asiantuntemusta
alan huipulta

Lisétietoja: info@julkisivuyhdistys.fi
Puheenjohtaja Mikko Tarri,
A-Insin6drit Qy, puh. 0400 57 66 33
Sihteeri Riina Takala, Suomen

Julkisivuyhdistys r.y.  Media-Kamari Oy, puh. (09) 2238 5616

www.julkisivuyhdistys.fi
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tyd vasta, kun teriksid korroo-
siolta suojaava passivointi on
tuhoutunut joko kloridien tai
betonin karbonatisoitumisen
vaikutuksesta.

Korroosio voi edetd huomat-
tavankin pitkdin ennen kuin
se nidkyy suojabetonipeitteen
rikkoutumisena. Korroosiotuot-
teet eivit ole vesiliukoisia, jo-
ten ne kerdidntyvit teriksen
pinnalle anodisen alueen lihei-
syyteen. Tdstd aiheutuu beto-
nin sisdin painetta, koska kor-
roosiotuotteiden tilavuus on
4 - 6 kertaa alkuperiisti teristi
suurempi.

Nikyvid korroosiovaurioita
esiintyy ensimmiiseni alueilla,
joissa raudoitteiden peitepak-
suus on pienin ja kyseiset julki-
sivut altistuvat saderasitukselle.
Tyypillisimmin korroosiovauri-
ot tulevat ensimmaiisind niky-
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viin pieliterdsten kohdilla.

Muu vaurioituminen

Todellisella kosteusrasitus-
tasolla sekd rakenteiden kos-
teustekniselld toiminnalla on
suuri merkitys sekd pakkas-
vaurioiden esiintymiseen etti
raudoitteiden korroosion ete-
nemiseen. Parvekerakenteiden
saaman Kkosteusrasitustason
arvioimiseksi kuntotutkimuk-
sessa kiinnitetiin huomiota
erilaisten liitosten ja saumojen
seki erityisesti vedenpoiston ja
toimivuuteen.

Tyypillisin toimivuuspuute
liittyy parvekkeen vedenpois-
tojarjestelmain, joka valuttaa
tai on aiemmin valuttanut pit-
kidin vetti parvekepielen etu-
reunaan aiheuttaen paikallises-
ti korkeaa kosteusrasitusta.Tds-
td syystd pielien etureunojen

pieliteriksissi esiintyy yleisesti
korroosiovaurioita seki paikal-
lista pakkasrapautumaa.
Parvekkeiden pieli- ja laatta-
elementtien vilisia laastisaumo-
ja rikkovat yleisesti elementtien
asennuksessa kiytetyt vaneriset
tai metalliset korkolaput. Sekid
laasti- ettd elastisten saumojen
cheys ja korjaukset ovat tirkei-
td rakenteiden kuivana pysymi-
sen ja vaurioitumisnopeuden
hidastamisessa. Parvekkeiden
laastisaumojen pinnat tulee
korjausten yhteydessid muuttaa
ulkopinnoiltaan elastisiksi.
Parvekelaattojen ylipinnan
tiivis maalipinta toimii usein
ainoana parvekkeen vedeneris-
tykseni. Vesivuodot laatan lipi
sekd veden valuminen laatan
reunan yli laatan alapintaan tu-
lee estii esimerkiksi ylipinnan
vedeneristykselld ja toimival-

la vedenpoistojirjestelmailla,
silli laatan alapinnassa oleva
parvekkeen kantavuuden kan-
nalta oleellinen raudoitus on
tyypillisessi 1970-luvun ja sitda
vanhemmassa parvekkeessa jo
nyt korroosiotilassa. Korroosio
on kuitenkin huomattavan hi-
dasta, mikili betonin kosteuspi-
toisuus on ja myos tulevaisuu-
dessa pysyy alhaisena.



